06.09.2026: https://www.filkfreiberg.de/en/research-development/research-projects-publications/project-
library/biobasierte-flammschutzmittel-fuer-leder-und-textilien-biofrletex

FI LK Freiberg Institute

JOIN US FOR THE FREIBERG COLLAGEN SYMPOSIUM,
SEPTEMBER, 29-30, FREIBERG/GERMANY

The symposium is an established meeting point for scientists, manufacturers, and

users from around the world who focus on topics related to collagen—such as colla-
gen extraction and processing, analytics, synthetic collagen and collagen peptides,
simulation and modeling, and medical and pharmaceutical applications.

Save your ticket now!

BIOBASIERTE FLAMMSCHUTZMITTEL FUR LEDER UND
TEXTILIEN (BIOFRLETEX)

BMWK IGF 238 EBR | Laufzeit: 03.2019 - 08.2021 | Ines Stachel, Miriam Bader, Anke Mondschein, FILK
Freiberg; David de Smet, CENTEXBEL Zwijnaarde - Belgien

Categories: Biogenic Raw Materials, Leather, Technical Textiles/Composites

AUSGANGSSITUATION

Im Bereich des Flammschutzes gibt es einen wachsenden Trend zum Einsatz von Substanzen, die kein
Risiko fur Mensch und Umwelt darstellen. Neue gesetzliche Vorgaben verbieten potenziell gefahrliche
Verbindungen, darunter auch gangige halogen- und stickstoffhaltige Flammschutzmittel. Hinzu kommt ein
verstarkter Fokus der Kunden beziglich naturlicher, nicht erddlbasierter und toxikologisch unbedenklicher
Produkte. Es besteht daher die Notwendigkeit, wirksame und umweltfreundliche Flammschutzmittel zu

entwickeln.

PROJEKTZIEL

Ziel des Projekts war die Entwicklung biobasierter Flammschutzmittel, die sich fur die Anwendung in der
Leder- und Textilherstellung eignen. Die Flammschutzmittel sollten frei von toxischen Verbindungen sein
und damit der EU-Gesetzgebung (z. B. REACH) sowie weiteren anwendbaren Kennzeichnungsanforde-
rungen (z. B. OEKO-TEX®) entsprechen.
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LOSUNGSWEG

Innerhalb des Vorhabens lag der Schwerpunkt auf der Evaluierung geeigneter Non-Food-Proteine und
anderer biobasierter Substanzen hinsichtlich ihrer Eignung als nattrliche Flammschutzmittel. Als poten-
zielle Kandidaten wurden die Proteine Kollagen und Keratin sowie verschiedene Polyole, Lignin, Vitamin B5,
Vanillin und einige pflanzliche Ols&uren als weitere biobasierte Substanzen eingesetzt. Mit Hilfe verschie-
dener Phosphorylierungsmethoden wurden von allen ausgewahlten Verbindungen phosphorhaltige
Derivate erzeugt. Diese Derivate wurden mittels verschiedener Analyseverfahren auf inre chemische
Zusammensetzung hin untersucht. Anschliel3end wurden die modifizierten Verbindungen in unterschied-
lichen Anteilen in wassrige Polyurethan-Dispersionen eingearbeitet und die erhaltenen Dispersionen
wurden zur Herstellung von Folien verwendet. Bei einigen Formulierungen wurde zur weiteren Erhéhung
des Anteils phosphorhaltiger Gruppen das Additiv Ammoniumpolyphosphat (APP) zugesetzt. Von allen
Folien wurde der Sauerstoffindex (LOI) als eine erste Kenngrole zur Evaluierung der flammhemmenden
Wirkung bestimmt. Die effektivsten Formulierungen wurden ausgewahlt und als biobasierte Flammschutz-
mittel fur die Ausrustung von einzelnen Leder- und Kunstledermustern (Beschichtung) sowie Leinen-,
Baumwoll- und Polyester-Geweben (Beschichtung oder Impragnierung) eingesetzt. Die erzeugten Muster

wurden bezUglich ihres Brennverhaltens und anderer anwendungsrelevanter Eigenschaften gepruft.

Abb. 1: Ledermuster nach Brennpriifung im Verfahren B der DIN ISO 15025; oben links:
unbehandelt, oben rechts: Zurichtung ohne Additiv, unten links: Zurichtung mit 30 %
phosphoryliertem Kollagen, unten rechts: Zurichtung mit 5 % phosphoryliertem Kollagen und 30
% APP

Abb. 1: Ledermuster nach Brennprufung im Verfahren B der DIN ISO 15025; oben links: unbehandelt, oben
rechts: Zurichtung ohne Additiv, unten links: Zurichtung mit 30 % phosphoryliertem Kollagen, unten rechts:
Zurichtung mit 5 % phosphoryliertem Kollagen und 30 % APP

ERGEBNISSE

Alle als biobasierte Flammschutzmittel getesteten Substanzen konnten erfolgreich phosphoryliert werden.
Sowohl die nicht modifizierten Verbindungen als auch ihre phosphorhaltigen Derivate lie3en sich in unter-
schiedlichen Anteilen in wassrige Polyurethan-Dispersionen einarbeiten. Der LOI-Wert von mit den
verschiedenen Formulierungen hergestellten Folien nahm mit steigendem Additivgehalt zu. Zudem zeigten
mit diesen Formulierungen ausgerustete Materialmuster wahrend der durchgefUhrten Brennprufungen
nach DIN 75200 und DIN ISO 15025 einen verbesserten Flammschutz (z. B. Ledermuster in Abb. 1). Ebenso
wurden mittels Cone-Kalorimetrie und Thermogravimetrischer Analyse eine verringerte Gesamtwarme-
menge, eine niedrigere maximale Warmefreisetzungsrate sowie eine starkere Verkohlungsneigung
bestimmt. Die Ergebnisse belegen, dass durch die Verwendung von biobasierten stickstoffhaltigen
Substanzen in Kombination mit phosphorhaltigen Gruppen eine flammhemmende Wirkung erzielt werden

kann.

Bericht anfragen )
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