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AUSGANGSSITUATION

Der Trend metallische Werkstoffe durch die Verwendung von gezielt auf die Anwendung modifizierte

Kunststoffe wie Polypropylen (PP) zu substituieren ist branchentbergreifend zu beobachten. Bauteile aus
PP-Compounds werden in hohen Stlickzahlen spritzgegossen und zeigen oft erhéhte VOC-Werte. Bislang
wurden die Stellschrauben fUr emissionsgeminderte spritzgegossene Bauteile in ihrer Komplexitat im Ge-

gensatz zum Compound nicht untersucht.

PROJEKTZIEL

Ziel des Vorhabens war es, die VOC-Entstehung bei polypropylenbasierten Materialien entlang der
Wertschdpfungskette (Polymerherstellung - Compoundierung - Spritzguss) in Kombination mit der En-
twicklung geeigneter zeitsparender Analyseroutinen zur effizienten Bewertung der Emissionen zu

betrachten. Die Untersuchungen erfolgten vergleichend an polypropylenhaltigen Materialien, die sowohl
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ungefullt als auch mit Talkum gefullt waren. Die fur die VOC-Bildung verantwortlichen kritischen
Prozessgrofien und klassischen Verarbeitungsfehler sollten identifiziert werden. Eine Handlungsemp-

fehlung fur die Verarbeitung war zu erarbeiten.

LOSUNGSWEG

Die verschiedenen PP-Typen wurden industrienah bei hoher Maschinenauslastung unter systematischer
Variation der Parameter bei optimierter Entgasung compoundiert. Fur die Bewertung des sich an-
schlieBenden Spritzgussprozesses wurde die Spritzgielsimulation mit ermittelten Stoffdaten ausgefthrt.
Die Validierung der Fullsimulation erfolgte an einem modularen Balkenwerkzeug.Im Gegensatz zur VOC-
Bewertung von Kunststoffgranulaten spielen bei Kunststoffbauteilen zusatzlich die Geometrie, der Anguss
und Schnittkanten eine wesentliche Rolle. Daher erfolgt bislang eine Bewertung von Kunststoffbauteilen in
Form einer flachenspezifischen Emissionsrate. Die dazu erforderlichen Untersuchungen in einer Emission-
skammer sind jedoch sehr zeitaufwandig und teuer. Daher sollten Messungen in der Microchamber so
qualifiziert werden, dass in deutlich kiirzeren Zeiten verlassliche Daten der verarbeitungsbedingten VOC-

Werte vorliegen.

ERGEBNIS

Die Kombination aus starker Entgasung und hoher Schneckendrehzahl bei der Compoundierung der ver-
schiedenen PP-Typen mit ca. 30 % Talkum ergibt Bauteile mit signifikant geringeren Emissionen gegenutber

dem Eingangsmaterial. Das erreichbare Niveau ist vom PP-Typ abhangig.

Beim Spritzgiel3en dieser Compounds ist der Fullvorgang entscheidend und wurde zur Erfassung der ther-
mischen und mechanischen Belastung der Schmelze simuliert und anschlieBend experimentell validiert.

Die simulierten und gemessenen Druckverlaufe in der Kavitat stimmten fur die angepassten Materialkarten
gut Uberein. Folglich ist es gerechtfertigt, die Emissionswerte mit den Belastungen im Spritzgussprozess zu

korrelieren.

Die Verweilzeit der Schmelze in der Verfahrenseinheit der Spritzgussmaschine in Kopplung mit den tech-
nisch Ublichen Prozesstemperaturen ist entscheidend fur den Anstieg der Emissionen durch diesen
Verfahrensschritt, nicht jedoch die Scherrate. Die aufeinander abgestimmte Auswahl der kritischen
Prozessparameter Temperatur und Einspritzgeschwindigkeit beim Spritzguss ermaoglicht die Senkung der

Emission.

Die Bestimmung der Emission in der Microchamber in pg/m3 ist geeignet, die Emissionen pro Volumen
schnell zu bewerten. Es wurde gezeigt, dass das Abklingverhalten der Emissionen in der Microchamber ver-
gleichbar dem in einer ca. 100 fach grofieren Kammer ist. Damit ist diese Methode insbesondere fur die

Materialentwicklung geeignet.

Die Uberpriufung der Handlungsempfehlung zeigte, dass eine Abstimmung von Schussgewicht und Volu-

men der Plastifiziereinheit zwingend fur geringe Emissionen ist.
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