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AUSGANGSSITUATION

Die Preisentwicklung an den Rohstoffmärkten deutet darauf hin, dass Ressourcenknappheit bei steigender

Weltbevölkerung eine der großen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte sein wird. Der Packstoff

Papier/Karton hat sich unter diesen Voraussetzungen bereits in Form vieler Packmittel etabliert und stellt

eine Alternative zu Kunststoffen dar. Bekannte Anwendungen sind flexible Packmittel, wie Säcke und Tüten

sowie Faltschachteln und Rundgefäße, wie spiralgewickelte Dosen und Trommeln. Andererseits kann der

Packstoff Karton als Monoschicht vielen Anforderungen von Packgütern und im Verarbeitungsprozess nicht

genügen, da weder eine Siegelbarkeit gegeben ist, noch Barriereeigenschaften gegenüber Flüssigkeiten,

Gasen oder Fetten vorhanden sind. Daher ist es notwendig, Verbundmaterialien mit Funktionsschichten

auf fossiler bzw. nachwachsender Basis herzustellen. Für nachhaltige Verpackungslösungen sollte dabei

insbesondere die Recyclingfähigkeit der eingesetzten Materialien in die Betrachtungen einbezogen werden.
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JOIN US FOR THE FREIBERG COLLAGEN SYMPOSIUM,
SEPTEMBER, 29-30, FREIBERG/GERMANY
The symposium is an established meeting point for scientists, manufacturers, and
users from around the world who focus on topics related to collagen—such as colla‐
gen extraction and processing, analytics, synthetic collagen and collagen peptides,
simulation and modeling, and medical and pharmaceutical applications.

Save your ticket now!
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PROJEKTZIEL

Übergeordnetes Ziel war die Entwicklung und exemplarische Anwendung einer Methode zur Erzeugung

von tiefziehbaren hochwertigen funktionalen Schichtverbunden mit cellulosischen Substraten. Die Eignung

neuer funktionaler Schichtverbunde mit cellulosischem Substrat direkt im Tiefziehprozess zu untersuchen

ist mit hohem Kosten- und Zeitaufwand verbunden, denn es erfordert, in Abhängigkeit von Substrat und

Schichtverbund, eine konstruktive Anpassung der Tiefziehwerkzeuge. Um dies zu umgehen, sollte außer‐

dem eine Methode zur Charakterisierung und Bewertung der Umformbarkeit von funk‐

tionalen Schichtverbunden auf Kartonagen auf Grundlagen einfacher, standardisierter Ersatzver‐

suche entwickelt werden.

LÖSUNGSWEG

Verformungsrelevante Eigenschaften der hergestellten beschichteten Kartonverbunde wurden identifiziert,

bewertet und optimiert, um sie den Belastungen im Ziehprozess anzupassen. Dies geschah durch Rezep‐

tur- und Verfahrensanpassungen im Beschichtungsprozess. Die Umformbarkeit der aus Sicht der Erfüllung

der Materialanforderungen adäquaten Verbunde war durch Ziehversuche zu belegen. Weiterhin war‐

en Zusammenhänge von Materialeigenschaften der Funktionsschichten, Parameter der Beschichtungs‐

technologie und der Belastbarkeit des Verbunds zu ermitteln und die Ergebnisse in einem Katalog zusam‐

menzufassen. Dadurch sollten Anwender in die Lage versetzt werden, für eine Anwendung geeignete Funk‐

tionsschichten auszuwählen.

ERGEBNISSE

Die im Rahmen des Projekts erzielten Ergebnisse und Erkenntnisse leisten einen wesentlichen Beitrag zum

Verständnis der Einflüsse des Ziehprozesses auf einen Mehrschichtverbund mit Barrierefunktion. Anhand

der entwickelten und erfolgreich angewendeten Prüfmethodik ist es möglich, das Umformverhalten barri‐

ere-beschichteter Kartonsubstrate im Vorfeld der eigentlichen 3D-Umformversuche abzuschätzen. Damit

lässt sich bereits mit Ersatzversuchen in Kombination mit optischen Analysen beurteilen, ob die Barri‐

erfolgreiche Entwicklung und Anwendung einer Prüfmethodik zur Abschätzung des Umformverhal‐

tens funktionaler Schichtverbunde auf Kartonsubstrat
Ersatzversuche der entwickelten Prüfmethode liefern im Vorfeld der 3D-Umformversuche eine Ab‐

schätzung der Parameter, womit sich das Prozessfenster eingrenzen lässt und so den Versuchsum‐

fang erheblich reduziert 


"Whey Protein"-Formulierung erwies sich in Kombination mit einer Ecovio-Polymergrundierung und

einem Dispersionslack (Weilburger) als am besten geeignet für 3D-Umformung; vielversprechender

Schichtverbund


Beschichtung der Materialien in Handversuchen lieferten sehr gute Barrierewerte, jedoch konnten

die Ergebnisse teilweise nicht in R2R-Versuchen reproduziert werden
aufgrund der diversen Problemstellungen musste eine iterative Optimierung der Auftragsparameter

durchgeführt werden, wodurch die FE wichtige Erkenntnisse zur Beschichtung des Kartonsubstrats

generieren konnten

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erewirkung des Materials nach einer komplexen, mehrdimensionalen Beanspruchung vollumfänglich erhal‐

ten bleibt. An einem im Projekt entwickelten Versuchsstand ist es außerdem möglich, unbeanspruchte

flache Proben sowie umgeformte Becher auf Wasserstoffdurchlässigkeit zu prüfen, was eine unmittelbare

und flexible erste Dichtigkeitsbeurteilung erlaubt. Die Erkenntnisse zu den Ansprüchen an einen funk‐

tionalen Schichtverbund auf cellulosischem Substrat im Ziehprozess sind wegweisend.
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