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Das IGF-Vorhaben 242 7ZBG der Forschungsvereinigung ,Verein zur Forderung des

Forschungsinstitutes fur Leder und Kunststoffbahnen (FILK) Freiberg/Sachsen e. V." wurde Uber die AiF im
Rahmen des Programms zur Forderung der ,Industriellen Gemeinschaftsforschung und -entwicklung (IGF)”
vom Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie (BMWi) aufgrund eines Beschlusses des

Deutschen Bundestages gefordert. Wir bedanken uns fur die gewahrte Unterstutzung.

PKW-Nutzer in Deutschland verbringen taglich @ 45 min im Fahrzeug. Aufgrund dessen ist neben technis-
chen Daten und Design ein deutlicher Trend zu mehr Komfort im Fahrzeuginnenraum zu verzeichnen.
Bezugs- oder Polstermaterialien tragen einen wesentlichen Teil zum Sitzkomfort bei, der in den Sommer-
monaten aufgrund des direkten Kontakts mit der Haut noch intensiviert wird. Mechanische Kontaktem-
pfindungen, die ein Insasse beim Sitzen, Anlehnen an die Kopfstitze oder Auflehnen auf die Armlehne ver-

spurt, werden als hautsensorischer Komfort verstanden.

Ziel war die Erarbeitung eines praxisnahen Mess- und Beurteilungssystems, welches es erlaubt, den haut-
sensorischen Komfort von Leder, Kunststoffbahnenwaren und Textilien darzustellen. Es sollte erforscht
werden, welche Faktoren eines Bezugsmaterials den Komfort ausmachen und wie ein Material beschaf-
fen sein oder optimiert werden muss, um annehmlich zu sein. Die Auswahl der Materialien erfolgte in
Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie, wobei alle Mdglichkeiten von aktuellen Standardmaterialien
bis hin zu hochpreisigen Sonderausstattungen ausgeschopft wurden. Von gesamt 11 Materialvarianten, die
teilweise kaschiert und unkaschiert vorlagen, wurden ca. 200 objektive Kenndaten ermittelt und subjektive

Bewertungen mit ca. 100 Probanden erhoben.
Die Materialkenndaten gruppieren sich in funf Cluster:

1 Rauheit/Struktu r/Topografie,

2 Reibungsverhalten,
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3 Benetzungsverhalten,
4 Physiologie und
5 Deformation/Harte/Steifigkeit.

Die Gruppe der physiologischen Daten beinhaltet statische und dynamische Methoden. Die

Kennwerte wurden hinsichtlich der Erfahrungen der Institute fur die jeweiligen Materialgruppen aus-
gewahlt und reprasentieren spezifische wie auch allgemeingUltige Methoden auf aktuellem Forschungs-
niveau. Neben den Materialien wurden durch die Automobilindustrie Armlehnen und Sitze gefertigt, die bei
subjektiven Beurteilungen zum Einsatz kamen. Die Probandenversuche umfassten Armlehnenversuche
(Auflegen von unbekleideten Unterarmen), Sitzversuche (75 min Sitzen am Fahrsimulator, zwischendurch
Laufband), kontrollierte Sitzversuche (120 min am Fahrsimulator mit Hautsensoren) sowie reale Fahrver-
suche. Wahrend bzw. zwischen den Beurteilungsphasen sorgten erhdhte Belastungen

fur komforteinschrankende Bedingungen. Temperatur- und Feuchtesensoren an Probanden und am Sitz
lieferten weitere objektive Daten. Mit Hilfe von Korrelations- und Haufigkeitsanalysen konnte die Starke des

Zusammenhangs zwischen

> subjektiv beurteilten Einzelmerkmalen und der Gesamtnote,
> Einzelmerkmalen und objektiven Kennwerten,

> der Gesamtnote und objektiven Messwerten und
>

den Feuchte- und Temperaturdaten beim Sitzen und den physiologischen Messdaten

ermittelt werden. Damit liel3en sich relevante BezugsgroRen fur ein Mess- und Beurteilungssystem von Pol-
stermaterialien fUr Automobile erstellen. Das System zur Komfortmessung beinhaltet Empfehlungen fur
Prufmethoden einschlielilich der Bedingungen und Auswertemethoden und berucksichtigt die unter-

schiedliche Relevanz einzelner Merkmale und der damit korrelierenden Kennwerte.

Aus den erarbeiteten Zusammenhangen des Datenpools der 11 untersuchten Materialien resultieren allge-
meine Empfehlungen fur die Entwicklung angenehmer Sitzbezlge. Damit wurde das gesteckte Ziel einer
Methodenentwicklung erreicht und durch die zusatzlich durchgefUhrten Fahrversuche in seiner Wertigkeit

und der konkreten Umsetzbarkeit nochmals gestarkt.

Bericht anfordern
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