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AUSGANGSSITUATION

Halogenhaltige Kunststofferzeugnisse und Flammschutzmittel (FSM) weisen meist eine gute flamm-
hemmende Wirkung auf, setzen jedoch im Brandfall umweltschadliche und korrosive Gase frei. Kunststoff-
bahnen aus Polyurethan (PUR) stehen immer mehr im Fokus als umweltfreundlichere und leistungsstarke
Alternativen zu bisher Ublichen PVC-basierten Produkten. Jedoch ist die Erflllung bestimmter Brandschutz-
normen fur PUR-Kunststoffbahnen ein schwieriges Unterfangen. Derzeit fehlen 6konomische, 6kologische
sowie produktspezifische Entscheidungshilfen zur Erreichung eines anspruchsvollen Flammschutz-

konzeptes.

PROJEKTZIEL

Ziel des Projekts war die Entwicklung eines optimierten Flammschutzkonzepts fur Kunststoffbahnen aus
PUR mit Hilfe verschiedener halogenfreier FSM. Es sollte eine systematische Ubersicht zur Wirkung von
FSM und FSM-Kombinationen als Entscheidungshilfe fUr die Industrie bei der Produktentwicklung

resultieren.

LOSUNGSWEG

Folien und ein Kunstlederverbund basierend auf einem aromatischen PUR-High-Solid-System wurden mit
verschiedenen FSM und FSM-Kombinationen hergestellt und hinsichtlich der thermischen und Brandeigen-
schaften analysiert. Untersucht wurden weiterhin verschiedene FSM-Konzentrationen, die Einbringung der

FSM in verschiedene Schichten des Kunstleders und der Einfluss von Synergisten.
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Abb. 1: Die Erhohung der FSM-Konzentration fuhrt Abb. 2: Bestimmung des LOI zur Charakterisierung
zur Verbesserung der Brandhemmung (0FSM: ohne des Brandverhaltens
FSM, Phos.: Phosphinat, org. P: organische
Phosphorverbindung, PEster: Phosphatester, APP: Abb. 2: Bestimmung des LOI zur Charakterisierung
Ammoniumpolyphosphat, ATH: Aluminiumhydroxid) ~ des Brandverhaltens

Abb. 1: Die Erhohung der FSM-Konzentration fuhrt
zur Verbesserung der Brandhemmung (oFSM: ohne
FSM, Phos.: Phosphinat, org. P: organische Phos-
phorverbindung, PEster: Phosphatester, APP: Am-
moniumpolyphosphat, ATH: Aluminiumhydroxid)

ERGEBNISSE | NUTZEN

Als halogenfreie FSM wurden vier verschiedene phosphorbasierte FSM und Aluminiumhydroxid
ausgewahlt. Um die thermischen Eigenschaften und das Brandverhalten zu analysieren, wurden die
Thermogravimetrische Analyse (TGA), die Cone Kalorimetrie, die LOI-Wert-Bestimmung und die vertikale
und horizontale Brandprufung (in Anlehnung an DIN 75200 und DIN EN ISO 15025) durchgefuhrt. Die

wichtigsten Ergebnisse sind:

Die FSM wirken in Folien und im Zwischenstrich des Kunstlederverbundes unterschiedlich. Daher ist

? keine vereinfachte Prifung moglich, indem lediglich der Zwischenstrich als Folie untersucht wird.

> Die Erhohung der FSM-Konzentration fUhrt nur bei den Kunstlederproben zu einer Verbesserung
der brandhemmenden Eigenschaften, aber hier auch nur geringfugig.

> Die Kombination zweier FSM im Zwischenstrich des Kunstleders fUhrt nur bei einer der zwei
untersuchten Kombinationen zu einer Verbesserung und ist abhangig vom Mischungsverhaltnis.

> Das Einbringen eines FSM im Deckstrich fuhrt zu einer vorteilhaften Erhéhung des Sauerstoffindexes
und die Proben waren in der Oberflachenbeflammung (analog DIN ISO 15025) selbstverldschend.

> Die Zugabe von einem Schichtsilikat oder einem sterisch gehinderten Amin (HALS) als Synergisten zu

den FSM fuhrte bei den Kunstledern zu keiner wesentlichen Verbesserung des Brandverhaltens.
Die Mehrzahl der FSM wurde als Feststoff in das PUR-System eingearbeitet und sorgten fur eine
> leichte Erhdhung der Festigkeit und Reduktion der Dehnbarkeit. Nur der eingesetzte Phosphatester
wirkt weichmachend, was aus anderen Anwendungen bereits bekannt ist.
Emissionsmessungen (VOC und FOG) zeigen, dass die FSM fur eine Erhdhung der Emissionen sor-
gen, aber nur der Phosphatester und die organische Phosphorverbindung waren Uber dem Grenz-
> wert. Uberraschend hat sich gezeigt, dass obwohl die FOG-Werte von ATH als FSM unter dem
Grenzwert lagen, gesundheitsschddliche Substanzen im Kondensat nachgewiesen werden konnten.

Zurickzufuhren ist dies auf die enthaltenen Verarbeitungshilfsmittel.

Die Ergebnisse zeigen, dass das Brandverhalten differenziert betrachtet und die Effizienz von FSM bewertet
werden muss je nach Anwendung, Prifmethode und Material (Folie vs. Kunstleder). Die komplexe Thematik
der verschiedensten Prifmethoden und Bewertung des Brandverhaltens lasst viel Potential fur weitere

Forschungsprojekte.
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