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AUSGANGSSITUATION

Kratzer auf Bezugsmaterialien |6sen im Allgemeinen Kundenunzufriedenheit aus, da sie als Produktmangel
wahrgenommen werden und einen taglich sichtbaren Storfaktor bilden, weshalb die Kratzfestigkeit ein
wichtiges Kriterium fur die Optimierung von Bezugsmaterialien darstellt. Kratzer auf weichen, visko-
elastischen Materialien und deren Wirkung auf den Kunden wurden bisher aber nicht systematisch, wissen-
schaftlich untersucht. Eine harte, haptisch unangenehme Oberflachenbeschichtung ist aktuell oft die
Methode der Wahl zur Reduzierung der Kratzanfalligkeit. Uber andere Moglichkeiten, die Kratzanfalligkeit
auf Ledern und Kunstledern zu verringern, gab es bisher kaum gesicherte Erkenntnisse. Auch eine
Methode zur objektiven und quantitativen Bewertung von Kratzern auf solchen Materialien existierte nicht,
da sich die Kratzer in Auspragung und Erscheinungsform sehr stark unterscheiden kénnen und aufgrund
des komplexen Deformationsverhaltens des Substrats in ihren Abmessungen messtechnisch nicht

erfassbar sind.
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PROJEKTZIEL

Ziel des Projektes war die Verbesserung der Moglichkeiten zur zielgerichteten Optimierung von Bezugs-
materialien hinsichtlich der Kratzanfalligkeit. Der vom Kunden subjektiv empfundene Storfaktor des

Kratzers (Kratzersichtbarkeit) wurde dabei als wesentliches Optimierungskriterium angesehen.

LOSUNGSWEG

Auf einer Auswahl von Praxismaterialien, die die Eigenschaftsvielfalt von Leder- und Kunstledermaterialien
hinsichtlich Dicke, Materialaufbau, Art des Deckstrichs, Farbe, Narbung usw. widerspiegeln, wurde mit
verschiedenen Kratzspitzen und Belastungen eine Vielzahl sich in Erscheinungsform und Auspragung
unterscheidender Kratzer erzeugt. Diese Kratzer wurden sowohl nach aktuellem Stand der Technik visuell
beurteilt als auch in mehreren Probandenstudien nach verschiedenen Kriterien subjektiv bewertet. Die
Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden einerseits genutzt, um eine objektive Methode zur quantita-
tiven Kratzerbewertung zu entwickeln und andererseits, um neben der Kratzfestbeschichtung andere

Moglichkeiten zu ermitteln, die Kratzersichtbarkeit zu verringern.

Abb. 1: Beispiel eines Abb. 2: Mit derselben Abb. 3: Korrelation zwischen
Kratztests am Dyna-SPA Kratzspitze erzeugte entwickelter objektiver
Prufgerat Erscheinungsformen von Bewertungsmethode und
Kratzern auf Probandenbefragungen
Abb. 1: Beispiel eines Kratztests Bezugsmaterialien
am Dyna-SPA Prufgerat Abb. 3: Korrelation zwischen ent-
Abb. 2: Mit derselben Kratzspitze ~ Wickelter objektiver Bewertungs-
erzeugte Erscheinungsformen methode und Probandenbefra-
von Kratzern auf Bezugsmateria- ~ gungen
lien
ERGEBNISSE

Da fUr Leder und Kunstleder vor allem die visuelle Wahrnenmung des Kratzers durch den Kunden entschei-
dend ist, wurde im Projekt eine objektive Bewertungsmethode entwickelt, die auf der Auswertung einer
fotografischen Nahaufnahme des Kratzers beruht. Die mit dem Kratzer verbundenen Deformationen,
Materialaufwerfungen oder aufgerissenen Rander rufen bei einer bestimmten Beleuchtung Veranderungen
in den Licht-Schattenverhaltnissen hervor. Um die entstehenden Unterschiede in den Farbintensitats-
verteilungen anhand des Fotos detektierbar zu machen, wurde im Projekt ein Auswertealgorithmus
entsprechend entwickelt, dass eine moglichst gute Korrelation zur in Probandenstudien ermittelten
Kratzersichtbarkeit vorlag. Damit existiert erstmals fur die Materialoptimierung eine objektive und quanti-

tative Methode zur Bewertung der Kratzersichtbarkeit.
Auf Grundlage der durchgefuhrten Untersuchungen steigt die Kratzersichtbarkeit:

> fur ein Material (nicht linear) mit der Belastung.
entscheidend mit der Erscheinungsform des Kratzers in der Reihenfolge: glatter Schnitt <
> ausgepragte Rille < stiickweise aufgerissenes Material < tiefer Kratzer mit ausgefransten Kanten <

ausgefranster Kratzer mit seitlichen Materialaufwerfungen
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bei gleicher Erscheinungsform des Kratzers mit der Intensitat der Farbe, der Feinheit der Narbung

>

und dem Glanz der Oberflache

Narbungen, die kratzerahnliche Strukturelemente, wie lange, zufdllig orientierte Linien oder Vertiefungen

enthalten, konnen dagegen die Kratzersichtbarkeit sehr stark herabsetzen.
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