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Das Symposium ist ein etablierter Treffpunkt fur Wissenschaftler, Hersteller und An-

wender aus aller Welt, die sich Themen rund ums Kollagen, wie Gewinnung und Pro-
zessierung von Kollagen, Analytik, synthetisches Kollagen und Kollagenpeptide, Simu-
lation und Modellierung, medizinische und pharmazeutische Anwendungen widmen.

Jetzt anmelden!

WEICH-PVC: FURANBASIERTE WEICHMACHER ALS ERSATZ FUR
PHTHALATE

BMWi IGF 20013 BG | Laufzeit: 03.2018 - 08.2020 | Jens Kohler, Leibniz DWI Aachen; Peter Hausoul, RWTH
Aachen ITMC; Bernd Morgenstern, Maren Lehmann, FILK Freiberg

Kategorien: Funktionale Schichtsysteme

AUSGANGSSITUATION

Ungezahlte technische Produkte und Finalerzeugnisse aus den Bereichen ,Fashion - Sports - Living - Auto-
motive’, bei denen ,Flexibilitat' zu den typischen Merkmalen zahlt, enthalten den Kunststoff Weich-PVC. Bei-
spiele sind Kunstleder fUr Polstermdbel und Fahrzeugsitze, elastische Bodenbelage, Dachbahnen, Bade-
pools und LKW-Planen. Die grol3e Vielfalt der Erzeugnisse beruht im Wesentlichen auf der Verwendung ge-
eigneter Weichmacher. Sie sind unerlasslich, um aus dem preiswerten, aber sproden Massenkunststoff

PVC flexible und dehnbare Materialien mit sehr variablen, produktspezifischen Eigenschaften zu erzeugen.

Den globalen Weichmachermarkt dominieren nach wie vor Phthalate, die aus petrochemischen Rohstoffen
hergestellt werden. Vor allem die Endlichkeit des Rohdls, steigendes Umweltbewusstsein und gesetzliche

Bestimmungen haben die Erforschung von biobasierten und nachhaltig produzierbaren Weichmachern er-
forderlich gemacht. Solche Weichmacher werden seit mehr als 20 Jahren entwickelt und fur spezielle Mark-
te produziert. Bisher erreichten sie jedoch nicht die von einigen Phthalaten bekannte Universalitat der An-

wendungsmaoglichkeiten.
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PROJEKTZIEL

Das Forschungsvorhaben hatte deshalb das Ziel, ,griune” PVC-Weichmacher, welche auf nachhaltig produ-
zierbaren Derivaten der 2,5-Furandicarbonsaure basieren, zu entwickeln und eine anwendungsbezogene

Wissensbasis aufzubauen.

LOSUNGSWEG

FUr die Synthese von furan- und tetrahydrofuranbasierten Substanzen wurden am ITCM geeignete Routen
erarbeitet und im kleintechnischen Mal3stab etabliert. Darauf aufbauend wurde eine Weichmacher-Biblio-
thek erstellt. Die Substanzen wurden am DWI hinsichtlich ihres Einflusses auf thermische und mechanische
Eigenschaften von PVC-Weichmacher-Blends untersucht. Am FILK wurde von funf ausgewahlten Furan-
Weichmachern das Leistungs- und Anwendungspotential fUr mit Weich-PVC beschichtete Textilien und

Kunststoffbahnen ermittelt und bezlglich universeller oder spezifischer Phthalatsubstitution bewertet.

Abb. 1: Beispiel eines 2,5- Abb. 2: Kunstledermuster SKL-F2 mit REM-
Furandicarbonsduereesters Querschnittsaufnahme
Abb. 1: Beispiel eines 2,5-Furandicarbonsauerees- Abb. 2: Kunstledermuster SKL-F2 mit REM-Quer-
ters schnittsaufnahme
ERGEBNISSE

Die am FILK erarbeiteten Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Furanoate und Tetrahydrofuranoate weisen bei den verarbeitungsrelevanten Eigenschaften von Plastisolen
und Dryblends sowie bei der Migrationsneigung eine grol3e Variabilitat auf. Im Vergleich zu Referenzweich-
machern (DINP, DPHP) bewirken sie eine erhohte Pastenviskositat und besitzen ein hoheres Geliervermo-
gen. Ihre Migrationsneigung korreliert mit dem Geliervermogen und reicht von ,niedrig’ bis ,extrem hoch'.
Die Fluchtigkeit der meisten Substanzen ist relativ hoch. Die weichmachende Wirkung der Furan-Weichma-
cher ist, gemessen an der Glasubergangstemperatur von Folien, vergleichsweise gering. Furan-Weichma-

cher beglnstigen die Ausbildung von gleichmaBig geformten Schaumstrukturen.

Die Bewertung des Leistungspotentials der untersuchten Furan-Weichmacher reicht von ,geeignet’ Uber
Jbedingt geeignet’ bis zu ,ungeeignet’. Zwei Furanoate, die C9- oder C10-Alkylgruppen enthalten, weisen Ei-
genschaftsprofile auf, welche dem von DINP nah kommen. Sie sind aussichtsreiche Kandidaten fur die Sub-
stitution von Phthalaten in PVC-basierten Textilbeschichtungen. Applikationsuntersuchungen zur Herstel-

lung von Schaumkunstleder und Bannermaterial bestatigten dies.

Die mit dem Forschungsvorhaben angestrebte Wissensbasis Uber furanbasierte Weichmacher wurde erar-

beitet.

Bericht anfragen )
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